Blachdom + T35 - uktadane zaktadkowo S320GD
dla 60 <= b <=200 mm
T35z b=60 Pozytyw
Liczba prz eset: 2
Grubo$¢ | Jx [cm4] | Przypadek | 0.50 | 0.75 1.00 1.25|1.50|1.752.00 2.25 2.50|2.75 3.00 3.25 3.50|3.75 4.00 4.25|4.50| 4.75 5.00
0.50 | min/max SGN |15.89 10.59 7.94 6.21| 4.39| 3.24| 2.48 197 1.60 1.32/ 1.11 0.95 0.82| 0.71| 0.63| 0.56 0.50 0.45 0.40
8.47 L/150 |15.89/10.59 7.94 6.21 4.39 3.24| 248 197 1.60| 1.31 1.04 0.83] 0.67| 0.55 0.45 0.38 0.32) 0.27 0.23
10.57 L/200 |15.89/10.59 7.94 6.21| 4.39| 3.24| 2.48/ 1.84 1.36 1.04/ 0.80 0.63| 0.51 0.42| 0.34] 0.29 0.24 0.21 0.18
L/300 |15.89/10.59 7.94 6.21 4.14 2.67| 181 1.28 0.94| 0.71 0.55 0.43 0.35 0.28 0.23| 0.19 0.16 0.14 0.12
0.60 SGN 22.64 15.09 11.32 8.74 6.19 457 350 277 225 186 157 134 116 1.01 0.89 0.79 0.70 0.63 0.57
11.51 L/150 22.64 15.09 11.32 8.74 6.19 457 350 277 222 168 131 103 083 0.68 056 0.47 039 0.33 0.29
12.69 L/200 22.64 15.09 11.32 8.74 6.19 457 327 232 171 129 1.00 0.78 0.63 051 042 0.35 0.30 0.25 0.22
L/300 22.64 15.09 11.32 8.74 523 332 224 157 115 086 066 052 042 034 028 0.23 020 0.17 0.14
0.70 SGN |30.4820.32 15.24 11.57| 8.16| 6.03| 4.64 3.67 2.99 247 208 1.78 1.54 1.34 1.18 1.04 0.93 0.84 0.75
14.49 L/150 |30.48/20.32 15.24 11.57| 8.16 6.03| 4.64| 3.64 2.67| 2.01 155 122/ 0.98 0.79 0.65/ 0.55 0.46 0.39 0.33
14.80 L/200 |30.48/20.32 15.24 11.57| 8.16| 5.81| 3.92| 2.76 2.01 151/ 1.16 0.91| 0.73 0.60| 0.49| 0.41 0.34 0.29 0.25
L/300 |30.48/20.32 15.24 10.65 6.20 3.90| 2.62| 1.84/ 1.34| 1.01 0.77 0.61 0.49 0.40 0.33] 0.27 0.23) 0.20 0.17
0.75 SGN |34.80 23.20 17.40 12.93| 9.08| 6.72| 517 4.10 3.33 2.76/ 2.33 1.99 1.72| 150/ 1.32| 1.17 1.04 0.94 0.85
15.73 L/150 |34.80/23.20 17.40 12,93 9.08 6.72| 5.17| 3.94 2.87| 2.16 1.66 131 1.05 0.85 0.70| 0.58 0.49 0.42 0.36
15.86 L/200 |34.80|23.20 17.40 12.93| 9.08| 6.27| 4.20| 2.95 2.15 1.62/ 1.25 0.98| 0.78 0.64| 0.53| 0.44 0.37 0.31 0.27
L/300 |34.80/23.20 17.40 11.48 6.64 4.18/ 2.80| 1.97 1.43| 1.08 0.83 0.65 0.52| 0.43 0.35| 0.29 0.25 0.21 0.18
0.80 SGN |39.39 26.26 19.70 14.25/10.00| 7.40| 570 452 3.67 3.05/ 257 2.19 1.89 1.65 1.45 1.29 1.15 1.03 0.93
16.91 L/150 |39.39/26.26 19.70 14.25 10.00, 7.40/ 5.70| 4.20/ 3.06| 2.30 1.77 139 1.12| 0.91 0.75| 0.62 0.52) 0.45 0.38
16.91 L/200 |39.39|26.26 19.70 14.25 10.00| 6.69| 4.48/ 3.15 2.30 1.72| 1.33 1.04| 0.84 0.68 0.56| 0.47 0.39 0.33 0.29
L/300 |39.39/26.26 19.70 12.24| 7.08 4.46/ 2.99| 2.10 1.53| 1.15 0.89 0.70 0.56/ 0.45 0.37| 0.31 0.26) 0.22 0.19
0.88 SGN 47.28 31.52 23.64 16.42 1153 854 6.57 521 424 352 296 253 219 191 168 149 133 1.19 1.08
18.61 L/150 47.28 31.52 23.64 16.42 11.53 854 6.57 4.62 337 253 195 153 123 1.00 0.82 0.69 0.58 049 042
18.61 L/200 47.28 31.52 23.64 16.42 11.53 7.36 493 346 252 190 146 115 092 0.75 0.62 0.51 043 0.37 0.32
L/300 47.28 31.52 23.64 13.46 7.79 491 329 231 168 126 097 077 061 050 041 0.34 0.29 025 0.21
1.00 SGN | 60.35 40.23 29.64 19.81|/13.93/10.32| 7.95 6.31 5.13 4.25 3.59 3.06 2.65 2.31| 2.03| 1.80 1.61 1.45 1.31
21.14 L/150 |60.35/40.23 29.64 19.81 13.93 10.32| 7.47| 5.25 3.83| 2.87 2221 174/ 139 1.13 0.93] 0.78 0.66 0.56 0.48
21.14 L/200 |60.35/40.23 29.64 19.81 13.28| 8.37| 5.60/ 3.94 287 216/ 1.66 1.31| 1.05 0.85 0.70| 0.58 0.49 0.42 0.36
L/300 |60.35/40.23 29.64 15.30, 8.86) 5.58| 3.74| 2.62| 1.91| 1.44 1.11 0.87| 0.70 0.57 0.47| 0.39 0.33) 0.28 0.24
Liczba prz gset: |3 | \
Grubo$¢ | Jx [cm4] | Przypadek | 0.50 | 0.75 1.00 1.25|1.50|1.752.00 2.25 2.50|2.75 3.00 3.25 3.50|3.75 4.00 4.25|4.50|4.75 5.00
0.50 | min/max SGN |15.10/10.06 7.55 6.04| 5.03| 3.75/ 2.88 228 1.85 1.53| 1.29 1.10 0.95 0.83| 0.73| 0.64 0.57 0.52 0.47
8.47 L/150 |15.10/10.06 7.55 6.04 5.03 3.44| 245 1.79 1.34| 1.01 0.79 0.62| 050 0.41 0.34| 0.28 0.24 0.20 0.17
10.57 L/200 |15.10/10.06 7.55 6.04 4.33| 2.87| 1.97| 1.40 1.03 0.77/ 0.60 0.47/ 0.38 0.31| 0.26] 0.21 0.18 0.15 0.13
L/300 |15.10/10.06 7.55 5.11 3.14 2.00/ 1.35 0.95 0.70| 0.53 0.41 0.32| 0.26/ 0.21 0.17| 0.14 0.12) 0.10 0.09
0.60 SGN 2152 14.34 10.76 8.61 7.17 529 405 321 260 216 182 155 134 1.17 1.03 091 0.81 0.73 0.66
11.51 L/150 2152 14.34 10.76 8.61 7.01 4.68 322 228 1.67 126 098 077 062 050 042 035 029 025 0.21
12.69 L/200 2152 14.34 10.76 8.61 5.72 3.64 246 174 127 096 0.74 058 047 038 031 0.26 0.22 0.19 0.16
L/300 2152 14.34 10.76 6.63 391 248 166 1.17 0.85 064 049 039 031 025 021 0.17 0.15 0.12 0.11
0.70 SGN |28.9719.31 14.48 11.59| 9.45| 6.98| 537 4.25 3.46 2.86 241 206 1.78 155 1.36/ 1.21 1.08 0.97 0.87
14.49 L/150 |28.97/19.31 14.48 11.59 8.92 573 3.87| 2.73 1.99| 1.49 1.15 0.90 0.72| 0.59 0.49| 0.40 0.34 0.29 0.25
14.80 L/200 |28.97/19.31 14.48 11.40 6.88| 4.35| 291 2.04 1.49 1.12/ 0.86 0.68/ 0.54  0.44| 0.36] 0.30 0.26 0.22 0.19
L/300 |28.97/19.31 1448 7.95 4.60 290/ 194/ 1.36 0.99| 0.75 0.57 0.45 0.36/ 0.29 0.24| 0.20 0.17 0.14 0.12
0.75 SGN |33.0822.05 16.54 13.23/10.52| 7.78| 598 4.74 3.86 3.20/ 2.69 2.30 1.99 1.73| 1.53| 1.35 1.21 1.09 0.98
15.73 L/150 |33.08/22.05 16.54 13.23| 9.72) 6.21| 4.16| 2.92| 2.13| 1.60 1.23 0.97 0.78 0.63 0.52| 0.43 0.37 0.31 0.27
15.86 L/200 |33.08/22.05 16.54 12.57| 7.39| 4.66| 3.12| 2.19 1.60 1.20/ 0.92 0.73| 0.58 0.47| 0.39| 0.33 0.27 0.23 0.20
L/300 |33.08/22.05 16.32 8.52| 4.93 3.10/ 2.08/ 1.46 1.06| 0.80 0.62 0.48 0.39] 0.32 0.26| 0.22, 0.18 0.16 0.13
0.80 SGN |37.43/24.96 18.72 14.97|11.59| 857 6.60 523 4.25 3.53| 297 254 219 1.91 1.68 1.49 1.33 1.20 1.08
16.91 L/150 |37.43/24.96 18.72 14.97 10.48 6.62| 4.44| 3.12| 2.27| 1.71 131 1.03/ 0.83] 0.67 0.55 0.46 0.39 0.33 0.28
16.91 L/200 |37.43/24.96 18.72 13.63| 7.89| 4.97| 3.33] 2.34 1.70 1.28/ 0.99 0.78 0.62 0.50/ 0.42| 0.35 0.29 0.25 0.21
L/300 |37.43/24.96 17.64 9.08 5.26 3.31| 2.22| 156 1.14| 0.85 0.66 0.52| 0.41| 0.34 0.28/ 0.23 0.19 0.17 0.14
0.88 SGN 44.93 29.95 22.46 17.97 13.36 9.89 7.61 6.04 491 4.07 343 293 253 221 194 172 154 138 1.25
18.61 L/150 44.93 29.95 22.46 17.97 11.57 7.28 4.88 343 250 1.88 145 114 091 0.74 0.61 051 043 0.36 0.31
18.61 L/200 44.93 29.95 22.46 1499 8.67 546 366 257 187 141 1.08 085 0.68 056 0.46 0.38 0.32 0.27 0.23
L/300 44.93 29.95 19.51 9.99 578 364 244 171 125 094 0.72 057 046 037 030 0.25 0.21 0.18 0.16
1.00 SGN |57.3538.24 28.68 22.94|16.09| 11.82| 9.05 7.15 5.79 4.79| 4.02 3.43| 2.95 257 226 2.00 1.79 1.60 1.45
21.14 L/150 |57.35/38.24 28.68 22.7113.14 8.28| 554/ 3.89 2.84| 2.13 1.64 129 1.03 0.84 0.69| 0.58 0.49 0.41 0.35
21.14 L/200 |57.35/38.24 28.68 17.03| 9.86| 6.21| 4.16/ 2.92 2.13 1.60/ 1.23 0.97| 0.78 0.63| 0.52| 0.43 0.37 0.31 0.27
L/300 |57.35/38.24 22.17 11.35 6.57 4.14| 2.77/ 195 1.42| 1.07 0.82 0.65 0.52| 0.42 0.35| 0.29 0.24 0.21 0.18
R. Garncarek, K. Kociatkiewicz
KOTEX str.1/2 14:47 2011-06-08 T35Z_320 b=60P




Blachdom + T35 - uktadane zaktadkowo S320GD
dla 60 <= b <=200 mm
T35z b=60 Negatyw
Liczba prz eset: 2
Grubo$¢ | Jx [cm4] | Przypadek | 0.50 | 0.75 1.00 1.25|1.50|1.752.00 2.25 2.50|2.75 3.00 3.25 3.50|3.75 4.00 4.25|4.50| 4.75 5.00
0.5 min/max SGN |15.89 10.59 7.94 6.35/ 530/ 451 354 280 227 1.88 158 1.35 1.16 1.01| 0.89] 0.79 0.70 0.63 0.57
7.98 L/150 |15.89/10.59 7.94 6.35 5.30 4.43| 3.08/ 2.22| 1.65/ 1.26 0.98 0.78 0.63| 0.52/ 0.43| 0.36, 0.30 0.26 0.22
9.86 L/200 |15.89/10.59 7.94 6.35 5.25/ 3.56| 2.44| 1.75 1.29 0.98/ 0.76 0.60/ 0.48 0.40/ 0.33| 0.27 0.23 0.20 0.17
L/300 |15.89/10.59 7.94 6.04 3.87 252/ 1.71] 1.21 0.89| 0.67 0.52 0.41 0.33] 0.27 0.22| 0.19 0.16 0.14 0.12
0.6 SGN 22.64 15.09 11.32 9.06 755 585 449 356 289 239 201 171 148 129 1.13 1.00 0.90 0.80 0.73
10.33 L/150 22.64 15.09 11.32 9.06 755 582 399 285 211 160 124 098 0.79 0.65 054 045 0.38 0.32 0.28
12.42 L/200 22.64 15.09 11.32 9.06 7.00 457 3.10 221 162 123 095 0.76 061 050 041 0.34 0.29 0.25 0.21
L/300 22.64 15.09 11.32 8.12 494 317 215 152 1.12 085 0.65 052 042 034 028 0.23 020 0.17 0.14
0.7 SGN |30.4820.32 15.24 12.19| 9.61| 7.13| 548 4.34 352 291 245 209 1.80 157 1.38 1.22 1.09 0.98 0.89
13.14 L/150 |30.48/20.32 15.24 12.19] 9.61 7.13| 4.85 3.46 256/ 1.94 150 1.19 096 0.78 0.65 0.54 0.46 0.39 0.33
14.8 L/200 |30.48/20.32 15.24 12.19| 8.59| 5.55| 3.77| 2.67 1.97 1.49/ 1.15 0.91 0.73 0.60| 0.49| 0.41 0.34 0.29 0.25
L/300 |30.48/20.32 15.24 10.02| 5.99 3.83| 2.59| 1.84/ 1.34| 1.01 0.77 0.61 0.49 0.40 0.33] 0.27 0.23) 0.20 0.17
0.75 SGN |34.80 23.20 17.40 13.92|10.52| 7.77| 597 4.73 3.84 3.18 267 2.28 1.97 171 151 1.34 1.19 1.07 0.97
14.43 L/150 |34.80/23.20 17.40 13.92/ 10.52) 7.77| 5.29| 3.77| 2.79| 2.11 1.64 130 1.04 0.85 0.70| 0.58 0.49 0.42 0.36
15.86 L/200 |34.80|23.20 17.40 13.92| 9.37| 6.05| 4.10 2.91 214 1.62/ 1.25 0.98) 0.78 0.64| 0.53| 0.44 0.37 0.31 0.27
L/300 |34.80/23.20 17.40 10.94| 6.52) 4.17| 2.80| 1.97/ 1.43| 1.08 0.83 0.65 0.52| 0.43 0.35| 0.29 0.25 0.21 0.18
0.8 SGN |39.3926.26 19.70 15.72|11.38| 8.41| 6.47 5.12 4.16 3.44/ 290 2.47 2.13 1.86 1.63] 1.45 1.29 1.16 1.05
15.69 L/150 |39.39/26.26 19.70 15.72/11.38) 8.41| 5.74| 4.09 3.02| 2.28 1.77 139 112 0.91 0.75| 0.62 0.52) 0.45 0.38
16.91 L/200 |39.39|26.26 19.70 15.72/ 10.16| 6.55| 4.44| 3.15 2.30 1.72| 1.33 1.04| 0.84 0.68 0.56| 0.47 0.39 0.33 0.29
L/300 |39.39/26.26 19.70 11.85/ 7.05 4.46/ 2.99| 2.10 1.53| 1.15 0.89 0.70 0.56/ 0.45 0.37| 0.31 0.26) 0.22 0.19
0.88 SGN 47.28 31.52 23.64 17.99 12.73 9.41 7.24 573 465 385 324 276 239 208 183 162 145 130 1.17
17.75 L/150 47.28 31.52 23.64 17.99 12.73 9.41 6.46 4.60 3.37 253 195 153 123 1.00 0.82 0.69 058 049 042
18.61 L/200 47.28 31.52 23.64 17.99 11.44 7.35 493 346 252 190 146 115 092 0.75 0.62 0.51 043 0.37 0.32
L/300 47.28 31.52 23.64 1325 7.77 491 329 231 168 126 097 077 061 050 041 0.34 029 025 0.21
1 SGN | 60.35 40.23 30.18 20.99|14.73/10.89| 8.38 6.64 5.39 4.46 3.75 3.20 2.76 2.41 212 1.88 1.67 1.50 1.36
20.87 L/150 |60.35/40.23 30.18 20.99 14.73 10.89| 7.47| 5.25 3.83| 2.87 2221 174/ 139 1.13 0.93] 0.78 0.66 0.56 0.48
21.14 L/200 |60.35/40.23 30.18 20.99 13.24| 8.37| 560 3.94 287 216/ 1.66 1.31| 1.05 0.85 0.70| 0.58 0.49 0.42 0.36
L/300 |60.35/40.23 28.88 15.06| 8.83 5.58/ 3.74| 2.62| 1.91| 1.44 1.11 0.87/ 0.70] 0.57 0.47| 0.39 0.33) 0.28 0.24
Liczba prz gset: |3 | \
Grubo$¢ | Jx [cm4] | Przypadek | 0.50 | 0.75 1.00 1.25|1.50|1.752.00 2.25 2.50|2.75 3.00 3.25 3.50|3.75 4.00 4.25|4.50|4.75 5.00
0.5 min/max SGN |15.10 10.06 7.55 6.04| 4.77| 3.50| 2.68 2.12 1.72 1.42/ 119 1.02| 0.88 0.76/ 0.67| 0.59 0.53 0.48 0.43
7.98 L/150 |15.10/10.06 7.55 6.04 4.77 3.16/ 2.20| 158 1.18/ 0.90 0.70 0.56/ 0.45 0.37 0.31] 0.26, 0.22) 0.19 0.16
9.86 L/200 |15.10/10.06 7.55 6.04 3.91| 2.54| 1.74| 1.25 0.92 0.70/ 0.55 0.44| 0.35 0.29| 0.24| 0.20 0.17 0.14 0.12
L/300 |15.10/10.06 7.55 4.58 2.81 1.81| 1.24| 0.88 0.65/ 0.49 0.38 0.30/ 0.24| 0.20 0.16| 0.14 0.11 0.10 0.08
0.6 SGN 2152 14.34 10.76 8.61 6.74 495 3.79 299 242 200 168 143 124 1.08 095 0.84 0.75 0.67 0.61
10.33 L/150 2152 14.34 10.76 8.61 6.46 4.23 293 210 154 1.17 091 0.72 058 047 0.39 0.33 0.28 0.24 0.20
12.42 L/200 2152 14.34 10.76 8.27 521 335 228 162 119 090 0.70 055 044 036 0.30 0.25 0.21 0.18 0.16
L/300 2152 14.34 1053 6.06 3.63 232 157 1.11 0.82 062 048 038 030 025 0.20 0.17 0.14 0.12 0.11
0.7 SGN |28.9719.31 14.48 11.59| 8.94| 6.57| 503 3.98 3.22 266/ 224 191 1.64 143 1.26/ 1.11 0.99 0.89 0.80
13.14 L/150 |28.97/19.31 14.48 1159 8.21 5.31| 3.61| 256 1.89| 1.43 1.11 0.88 0.71] 0.58 0.48/ 0.40 0.34 0.29 0.25
14.8 L/200 |28.97/19.31 14.48 10.64| 6.41| 4.10| 2.78/ 1.97 1.45 1.10/ 0.85 0.67| 0.54 0.44| 0.36] 0.30 0.26 0.22 0.19
L/300 |28.97/19.31 1355 7.44 4.43 2.83| 191 1.35 0.99| 0.75 0.57 045 0.36/ 0.29 0.24| 0.20 0.17 0.14 0.12
0.75 SGN |33.0822.05 16.54 13.23/10.06| 7.39| 566 4.47 3.62 299/ 251 214 1.85 1.61] 1.41 1.25 1.12 1.00 0.91
14.43 L/150 |33.08/22.05 16.54 13.23| 9.02) 5.81| 3.94| 2.80 2.06| 1.56 1.21 0.96 0.77| 0.63 0.52| 0.43 0.37 0.31 0.27
15.86 L/200 |33.08/22.05 16.54 11.69 7.01| 4.48/ 3.03| 2.15 1.58 1.19/ 0.92 0.73| 0.58 0.47| 0.39| 0.33 0.27 0.23 0.20
L/300 |33.08/22.05 14.87 8.15 4.84 3.08/ 2.08/ 1.46 1.06| 0.80 0.62 0.48 0.39] 0.32 0.26| 0.22, 0.18 0.16 0.13
0.8 SGN |37.43/24.96 18.72 14.97/11.09| 8.15| 6.24 4.93 3.99 3.30/ 2.77 2.36| 2.04 1.77| 156/ 1.38 1.23 1.11 1.00
15.69 L/150 |37.43/24.96 18.72 14.97 9.84 6.32| 4.28| 3.04| 2.24| 1.69 1.31 1.03 0.83 0.67 0.5 0.46 0.39 0.33 0.28
16.91 L/200 |37.43/24.96 18.72 12.81| 7.62| 4.86| 3.29| 2.33 1.70 1.28/ 0.99 0.78 0.62| 0.50/ 0.42| 0.35 0.29 0.25 0.21
L/300 |37.43/24.96 16.54 8.85 5.25 3.31| 2.22| 156 1.14| 0.85 0.66 0.52| 0.41| 0.34 0.28/ 0.23 0.19 0.17 0.14
0.88 SGN 44.93 29.95 22.46 17.97 1281 9.41 7.21 569 461 381 320 273 235 205 180 160 1.42 1.28 1.15
17.75 L/150 44.93 29.95 22.46 17.97 11.12 7.13 483 343 250 1.88 145 114 091 0.74 0.61 051 043 0.36 0.31
18.61 L/200 44.93 29.95 22.46 14.46 859 546 366 257 187 141 1.08 085 0.68 056 0.46 0.38 0.32 0.27 0.23
L/300 44.93 29.95 1852 9.89 578 364 244 171 125 094 0.72 057 046 0.37 030 0.25 0.21 0.18 0.16
1 SGN |57.35/38.24 28.68 22.33|15.51/11.39| 8.72 6.89 558 4.61 3.88 3.30 2.85 2.48 218 1.93 1.72 155 1.40
20.87 L/150 |57.35/38.24 28.68 21.89 13.07 8.28| 554/ 3.89 2.84| 2.13 1.64 129 1.03 0.84 0.69| 0.58 0.49 0.41 0.35
21.14 L/200 |57.35/38.24 28.68 16.86| 9.86| 6.21| 4.16/ 2.92 2.13 1.60/ 1.23 0.97| 0.78 0.63| 0.52| 0.43 0.37 0.31 0.27
L/300 |57.35/38.24 21.54 11.24/ 6.57 4.14| 2.77/ 195 1.42| 1.07 0.82 0.65 0.52| 0.42 0.35| 0.29 0.24 0.21 0.18
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